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             INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I CZYSZCZENIA ELEMENTÓW METALOWYCH 

 

1. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne powinny być utrzymane w czystości. 

2. W razie jakiegokolwiek zanieczyszczenia należy szybko usunąć go z mebli aby nie           

powstawały żadne przebarwienia. 

3. Do czyszczenia zabrania się stosować środków zawierających chlorki, szczególnie te  

które zawierają kwas solny. W przypadku zastosowania lub rozlania substancji powinna ona 

być spłukana dużą ilością wody. 

4. Czyszczenie zabrudzeń na meblach powinno odbywać się miękką tkaniną lub skórą 

zamszową, dla zabrudzeń bardziej odpornych stosować gąbkę nylonową. Do stali 

nierdzewnej nie należy używać poduszek stalowych, wełny czyszczącej ani 

szczotek drucianych, gdyż mogą one spowodować powstawanie rdzawych plam. 

5. Aby uniknąć zanieczyszczenia cząstkami żelaza należy zapewnić, aby narzędzia stosowane do 

czyszczenia stali nierdzewnej, nie były wcześniej używane do stali węglowej. 

6. Przed przystąpieniem do czynności konserwacji lub czyszczenia mebli należy upewnić się czy 

otrzymano właściwą instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z wyżej   

wymienionymi wskazówkami i należy ich przestrzegać. 

8. W razie nieprzestrzegania instrukcji producent zastrzega sobie prawo odmowy gwarancji. 

 

 

 

 

 

 


